[image: image1.jpg]w

/&INDERS L&iﬁ%( -T-352
‘7 /;;;MAML{ LABORATORIIA  rummam

Rigas rajons « Incukalna pagasts  VangaZu ABR = LV-2124 « Talrunis 7995749 « Fakss 7995694 » e-pasts laboratorija@hinders.lv

Mineralmaterialu parskats Nr. 008-09

Pasiititajs (adrese, kontaktinformacija):
Karjers ,,Varpas”. Ikskiles pagasts, Ogres rajons.

Pasiititdja pieprasijuma veids, identifikacija un datums:
Pieprasijums: Nr.10/2009, Karjers "Varpas” — dolomita skembas 8-16.
15.01.2009.

Paraugu skaits, daudzums, svars:

Polipropiléna maiss- 1 x 35 kg

Pieprasfjuma sanemsanas datums:

16.01.2009.

Parauga raksturojums:
Dolomita §kembas 8-16

TestéSanas metode:
l.metode. Dalinu izméra sadalijuma noteik§ana LVS EN 933-1:1997
2.metode. Losandzelosas koeficienta noteik§ana LVS EN 1097-2:1998

Testésanas izpildes laiks:

23.01.20009.

Testésanas protokola nr. :
GR/3-006-09  Reg. Nr. 010/09
LA/3-002-09

TestéSanas parskata sagatavosanas datums

23.01.2009.
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[image: image2.jpg]10. Testésanas rezultati:

[ Ipasiba un mérvieniba Rezultats | Prasibas Metode
| LosandZelosas koeficients N 26 | - LVS EN 1097-2:1998
Granulometriskais sastavs pec LVS EN 933-1:1997
Kopéja sausa masa 1254.9
Sausa masa péc mazgasanas 12484
Aizskalotd smalko dalipu masa 6.5
Sieta Materiala Caursijato
atvéruma | Materiala atlikuma Pilno dalinu
izmérs atlikuma daudzums dalinu daudzums
mm masa, g procentos daudzums procentos
63.0 0.0 0.000 0.0 100.0
45.0 0.0 0.000 0.0 100.0
31.5 0.0 0.000 0.0 100.0
224 0.0 0.000 0.0 100.0
16.0 42.8 3.411 3.4 96.6
11.2 509.7 40.617 44.0 56.0
8.0 446.5 35.581 79.6 204
56 2136 17.022_ | 966 3.4
40 | 237 1.889 985 15
2.0 6.9 0.550 99.1 0.9
1.0 2.0 0.159 99.2 0.8
0.5 0.8 0.064 99.3 0.7
0.25 0.4 0.032 993 | o7
0.125 0.4 0.032 99.4 0.6
0.063 0.7 0.056 994 0.6
<0.063 7.4 0.588 100.0 0.0
11.Grafiskie att€lojumi:
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12. Piezimes: -

Atbildigais par testéSanas parskata sagatavosanu:

is Peimanis

sias vaditais

Cal

(Vards, uzvards, amats, ;mrakstSi

Te: nas rezultati attiecas tikai uz parbaudito paraugu. D
i Sanas parskatu aizliegts kop@t vai ka citadi pavairot nepilna apjoma bez rakstiskas laboratorifas

by

Lappuse 2 -2
Mineralmaterialu parskats Nr.008-09

Forma 96-00 (07.05.2007.)




