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Mineralmaterialu parskats Nr. 034-09

Pasititajs (adrese, kontaktinformacija):

SIA Aiguta, LV 40003767434 Ikskiles L.T., “Ezerli¢i”, Ogres rajons,

LV-5052.

Pasttitaja pieprasijuma veids, identifikacija un datums:
Iesniegums: Nr.2/02/2009, noteikt granulometrisko sastavu- dolomita
Skembu maisTjumam 0- 80. Paraugi nemti: Ogres rajons, Ikskiles novads,
Karjers ”Varpas”. 04.02.2009.

Paraugu skaits, daudzums, svars:
Polipropiléna maiss- 2 x 35 kg

Pieprasijuma sanemsanas datums:

04.02.2009.

. Parauga raksturojums:

Dolomita Skembu maisijums 0-80 mm

Testesanas metode:

l.metode. Dalinu izméra sadalfjuma noteik$ana LVS EN 933-1:1997

TestéSanas izpildes laiks:

10.02.2009.

Testésanas protokola nr. :

GR/3-030-09  Reg. Nr. 31/09

TesteSanas parskata sagatavoSanas datums:

10.02.2009.
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[image: image2.jpg]10. Testesanas rezultati:
Granulometriskais sastavs péc LVS EN 933-1:1997
Kopéja sausa masa 62539.6
Sausa masa péc mazgasanas } 57333.1
Aizskalota smalko dalinu masa | 52065
Sieta Materiala Caursijato
atvéruma | Materiala atlikuma Pilno dalinu
izmérs atlikuma daudzums dalinu daudzums
mm masa, g procentos || daudzums | procentos
90.0 0.0 0.00 0.0 100.0
63.0 3036.4 4.86 4.9 951
45.0 14681.3 23.48 283 71.7
31.5 12871.6 20.58 48.9 51.1
22.4 5036.2 | 8.05 57.0 43.0
16.0 3366.0 5.38 62.3 37.7
11.2 3872.9 6.19 68.5 31.5
8.0 3081.6 4.93 73.5 26.5
5.6 2282.3 3.65 771 229
4.0 1823.6 2.92 80.0 20.0
2.0 2364.8 3.78 83.8 16.2
1.0 1586.6 2.54 86.4 13.6
| 05 952.6 1.52 87.9 121
0.25 705.4 1.13 89.0 11.0
0.125 778.3 1.24 90.2 | 9.8
0.063 812.4 1.30 91.5 8.5
<0.063 | 52876 8.45 100.0 0.0

11.Grafiskie attGlojumi:

Granulometriskais sastavs péc LVS EN 933-1:1997
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12. Piezimes: -

Atbildigais par testéSanas parskata sagatavoSanu:

(Vards, uzvards, amats, paraksts)

cSanas rezultati attiecas tikai uz parbaudito paraugu. /
nas parskatu aizliegts kopét vai ka citadi pavairot nepilna apjoma bez rakstiskas laboratorijas a},}éui'&
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