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MINERALMATERIALU TESTESANAS PARSKATS Nr. 167/08

Riga 2008. gada 8. maija

1. Pas(titajs un ta adrese:
SIA ,AIGUTA”, kskiles lauku teritorija, ,Ezerli¢i”, Ogres raj., LV - 5052

2. Pasufijums: Nr.20/2008 no 28.04.2008.
(registréts Celu laboratorija 2008. gada 28. aprili Nr.1-214)

3. Paraugu skaits: 1

4. Parauga raksturojums lidz testéSanai un identifikacijas Nr.:

4.1, dolomita Skembu fr.20 - 40 mm paraugs;
paraugu piegadajis pasutitajs (datums nav noradits) no karjera ,Varpas”
Ogres raj., Ikskiles nov.;
paraugs iesainots plastikata Skiedru maisa (nebojats) ~ 50 kg;

4.2. laboratorijas pieskirtais testésanas identifikacijas Nr.338/MM 190

5. Laboratoriskas testéSanas metodika(s):
LVS EN 932-2; LVS EN 933-1; LVS EN 933-3+A1; LVS EN 1097-2 p.5

6. TestéSanas veikSanas laiks: 30.04.2008. — 08.05.2008.

7. Testésanas protokols: Nr.217/08; 2008. gada 8. maija

Lapu skaits: 2 ) .\}éi‘dlapa apstiprinata ar 2008. gada 20. janvara ﬁkdjumu Nr.24
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Lapa: 2 Mineralmaterialu testéSanas parskats Nr.167/08 Datums: 08,05.2008,

8. Testésanas rezultati:

8.1. dolomita skembu fr.20 — 40 mm parauga Nr.338/MM 190 testéSanas rezultati:

8.1.1. granulometriskais sastavs (noteikts pec LVS EN 933-1 metodes):

" - Matenala dala, kas i%géjusi Ca[jri;s,vie‘tiem,wrngésﬁ_/g -
\ | o063 [ 0125 | 0250 | 0,500 | 1,0 2,0 a0 | 56 [ 80"
|

-

| Paraugs 0,7 0,9 1,0 11 | 1 | 1.2 | 1.2 12 | 1,2
0,0 | 20,0 | 00 | +0,0 | +0,0 | 0,0 | 0,0 |

Nr.338/MM 190 | +02 | 0,0

[ 1 Materiala daja, kas izgajusi cauri sietiem, masas % |
‘ ] ; 11,2% | 160* | 224* 315% | 450* | 63,0 125,0% |
Paraugs | 1,5 35 18,6 60,1 100,0 . | i ) |
| Nr.338/MM 190 | +0,0 | *0,4 | =*3,1 | *137 | +133 ) |
* perforétas metala plaksnes sieti ar kvadratveida atvérumiem
8.1.2. fizikali - mehaniskas ipasibas:
A - i - & ST 7‘
I Raditajs un mérvieniba Rezultats Jlabis e
E - . b TR metode
Plaksnamubas indekss FI (kop_gans) ) 5+4,1 o LvS EN 93§§7+A1 FA1
Losandzelosas koeficients LA
r.35,5450 mm ) N 3 2,8.,i 3’67, ) LVS EN 10?7—2 p.5

TestéSanas rezultati attiecas tikai uz parbaudito dolomita skembu fr.20 - 40 mm
paraugu Nr.338/MM 190, kuru piegadajis pasutitajs.

Atbildigais par testé3anas parskata sastadisanu:

Blvmaterialu testéSanas nodalas vaditaja p.i. A. Riekstina

Izpilditajs: Y liass

razo$anas tehnike A M. Strazdina
o “"‘0

TestéSanas parskatu aizliegts pavairot nepilna apjoma Q%ﬁrakst:skas testéSanas
laboratorijas atlaujas. :

tapu skaits: 2 Veidlapa épstipr;nata ar 2005 g}éda 20, janvara ﬁkbjunﬁrirézl





