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SIA ,AIGUTA”

MINERALMATERIALU TESTESANAS PARSKATS Nr. 448/08

Riga 2008. gada 20. oktobri

1. Pasutitajs un ta adrese:
SIA ,AIGUTA”, Ikskiles lauku teritorija, ,Ezerlici”, Ogres raj., LV — 5052

2. Pas0tijums: Nr. - no 15.10.2008.
(registréts Celu laboratorija 2008. gada 15. oktobri Nr.1-1175)

3. Paraugu skaits: 1

4. Parauga raksturojums lidz testésanai un identifikacijas Nr.:

4.1. dolomita Skembu fr.8 — 20 mm paraugs;
paraugu nonémis pasutitajs (datums nav noradits) no karjera ,Varpas” Ogres
raj., Ikskiles nov.;
paraugs iesainots plastikata skiedru maisa (nebojats) ~ 30 kg;

4.2,  laboratorijas pieskirtais testéSanas identifikacijas Nr1436/MM 535

5. Laboratoriskas testésanas metodika(s):
LVS EN 932-2; LVS EN 933-1; LVS EN 1097-6; LVS EN 1097-9;

6. Testésanas veiksanas laiks: 16.10.2008. — 20.10.2008.

7. Testésanas protokols: Nr.614/08; 2008. gada 20.oktobri

La;;u skaits: 2 Veidlapa apstiprinata ar 2005, gada 20. janvara rikojumu Nr,24
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8. Testésanas rezultati:

8.1. dolomita kembu fr. 8 - 20 mm parauga Nr.1436/MM 535 testéSanas rezultati:

8.1.2. fizikali - mehaniskas ipasibas:

{ Raditajs un mérvieniba Rezultats Testésanas —l
N o metode |
Nordiskais abrazivais raditajs Ay | |
modificétai fr.11,2-16,0** Sk 2 200 L% B 10933 I

i modificéta fr.11,2 — 16,0 mm sastav no (fr.11,2 — 14,0) 65 % un (fr.14,0 - 16,0) 35 %;

Testésanas rezultati attiecas tikai uz parbaudito dolomita skembu fr.8 — 20 mm
paraugu Nr.1436/MM 535, kuru piegadajis pasutitajs.

Atbildigais par testésanas parskata sastadisanu:

Blvmaterialu testéSanas nodalas vaditaja P I. Ozola

Izpilditajs:
razosanas tehnike

A

/ ”“:“.{\ M. Strazdina

Testésanas parskatu aizliegts pavairot nepilna apjoma bez rakstiskas testésanas

laboratorijas atlaujas.

Lapu skaits: 2

Veidlapa apstiprinata ar 2005. gada 20. janvara rikojumu Nr.24




