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Mineralmaterialu parskats Nr. 348-09

1. Pasititajs (adrese, kontaktinformacija):
SIA Aiguta, LV40003767434. Tkskiles L.T., ” Ezerlici ”, Ogres rajons,
LV-5052.

2. Pasititdja pieprasijuma veids, identifikacija un datums:
ITesniegums: ladzu noteikt granulometrisko sastavu, Losandzelosas
koeficientu un plaksnainibas indeksu dolomita Skembu maisTjumam
0-63 mm. Ikskile, 2009.gada 17. augusta. Nr. 08/17/2009-2

[5%)

. Paraugu skaits, daudzums, svars:

Polipropiléna maisi- 3gb x 30 kg

4. Pieprasjjuma sapemsanas datums:

17.08.2009.

5. Parauga raksturojums:
Dolomita Skembu maisijums 0-63 mm
Parauga nems3anas vieta: krautne, Ogres rajons, Ikskiles novads,”
karjers ” Varpas ”, 2009.gada 17.augusta.

6. Testésanas metode:
1.metode. Dalinu izméra sadalijuma noteikSana
LVS EN 933-1:1997/A1:2007
2.metode. Losandzelosas koeficienta noteik$ana
LVS EN 1097-2:1998/A1:2006
3.metode. Plakspainibas indeksa noteikSana
LVS EN 933-3:1997/A1:2004

7. Testesanas izpildes laiks:

19.08.2009.

8. TestéSanas protokola nr. :

GR/3-158-09 Reg. Nr. 340/09
F1/3-024-09
LA/3-040-09

9. TestéSanas parskata sagatavoSanas datums

20.08.2009.

Lappuse 1 -2 Forma 96-00 (07.05.2007.)
Mineralmaterialu parskats Nr. 348-09




[image: image2.jpg]10. Teste$anas rezultati:

_Ipasiba un mervieniba l_ Rezultats Prasibas Metode =

Losandzelosas koeficients 26 LVS EN 1097-2:1998/A1:2006
Plaksnainibas indekss 11 LVS EN 933-3:1997/A1:2004 |

Granulometriskais sastavs pgc: LVS EN 933-1:1997/A1:2007 (Caursiato dajinu procentualais daudzums)

Siets, mm | 0.063 | 0.125| 0.25| 0.5 1 2 4 56 | 8 |11.2| 16 |224|315| 45 | 63 | 90

5 9.2 14 131|145 1165 | 198 | 253 | 297 356 | 43.1 | 53.7 | 662 | 78.6 | 894 | o) 100
9 +0.7 £0.4 | 0.4 | £0.6 | £0.9 | £1.4 | £2.4 | 42,6 |+2.2 | £1.4 | £1.0 | 5.1 | £3.7 | £5.3 :
11. Piezimes
= = Ju hiives firma
e AGARS DZERKALIS
Atbildigais par testéSanas parskata sagatavosanu: %;37 = Mingrele melers

(Vards, uzvards, amats, paraksis)
Testesanas rezultati attiecas tikai uz parbaudito paraugu. s i A

Test83anas parskatu aizliegts kopét vai ka citadi pavairot nepilna apjoma bez rakstiskas laboratorijas a@}ic.,_
MeérTjumu nenoteiktiba ir aprekinata pie varbiitibas 95% un parklaganas koeficientu k=2.77(LAT. 2

c-
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